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Reflexni material 3M™ Scotchlite™ 8910

Stfibrny reflexni material
Evropsky List vyrobku

1. Popis vyrobku

Reflexni material 3M™ Scotchlite™8910 je uren k aplikaci
na vystrazné odévy s vysokou viditelnosti, napfiklad na
pracovni odévy, spotfebni odévy a pfisluSenstvi, které maji
zvysit viditelnost uZivatele ve tmé nebo pfi nizké intenzité
osvétleni. Po osvétleni ¢elnimi reflektory automobilu se
bude textilie jevit jako zafivé bila, a to i v situaci, kdy se
bude takto oble¢ené osoba pohybovat po krajnici vozovky.

Pfi zpracovani / skladovani reflexnich material( mohou
urcité podminky zménit jejich jednotny vzhled (viz napf.
6.2), ale na reflexni vlastnosti materialu, t.j. odrazivost, a tim
i na definovanou funkénost, to nebude mit zadny vliv.

2. Charakteristiky vyrobku

2.1 Navrh vyrobku

Reflexni material 3M™ Scotchlite™ - 8910 ma na povrchu
vysoce Uc¢inné sklenéné kulicky pfipevnéné k velmi
odolnému textilnimu podkladu (65% polyester, 35% bavina).
2.2 Vysoka ucinnost podle EN 471 a EN 1150
Reflexni material 3M™ Scofchlite™ - 8910:

e piekraCuje nejvyssi pozadavky na jas retroreflexnich
materiald (EN 471, tfida 2);
e nezélezi u néj na orientaci;

e snese 50 cykld prani pfi 60 °C v domacnostnich prackach
podle EN 471;

e |ze jej dobie chemicky Cistit, snese 20 cyklu podle
EN 471;

e je vyborné nafasitelny a hladky na dotek.

2.3 Zvlastni charakteristiky

Aby mély reflexni materialy 3M™ Scotchlite™ stale stejné
uzitné vlastnosti, vyrabi se v prostfedi fizeném podle
pozadavki 1SO 9002.

3. VSeobecné bezpecnostni informace

Peclivé si prectéte List vyrobku pro reflexni material 3M™
Scotchlite™ - 8910.

V posledni instanci zodpovida za vlastni bezpeénost sam
uzivatel.

o PresvédcCete se, ze 3M™ Scofchlite™ - 8910 je vhodny
pro zamyslené pouziti jako osobni ochranna pomdcka
(PPE) (Smérnice EC 89/656/EEC, ¢l.. 4 a ¢l. 5; Sdéleni
EC 89/C328/EEC, Dodatek §7).

o Zadny reflexni material nemaze zarugit absolutni
viditelnost.

e Na viditelnost mohou mit vliv rizné Cinitele (napf.
parametry prostfedi). Podrobnosti najdete v Kapitole 8
"Zvl&stni bezpecénostni informace".

¢ Hotovy odév podrobte provozni zkouSce, kterou ovéfite
jeho vhodnost k zamy$lenému pouZziti a zvolite spravné
metody péce o odév.

4. Pouziti vyrobku

Retroreflexni materialy je dlleZité pouZit v situaci, kdy
viditelnost m{iZe snizit riziko nehody. Jako pfiklady
prostiedi, v nichz by se mély nosit vystrazné odévy s
vysokou viditelnosti, Ize uvést mista, na kterych hrozi
nebezpedi dopravni nehody, napf. dainice, venkovské
silnice a méstskeé ulice, prostfedi na Zeleznici, na letistich a
v docich.

Pouziti textilii zpomalujicich ifeni plamene mize za
urcitych okolnosti zplsobovat korozi; durazné
doporucujeme provést pfisludné testy.
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Reflexni material 3M™ Scotchlite™ - 8910 je odolny
material na odévy urené k prani technologiemi domaciho
prani.

Vhodna profesni pouziti

o Na odévy, které neni tieba préat pfili§ Easto, a které nejsou
pfi noSeni nadmérné zatéZovany, napf. na pracovni
odévy, vesty.

Vhodna civilni pouziti

¢ Odévy pro chodce, kondicni bézce, cyklisty a déti.

Prislusenstvi

e Hlavové / pazni / nanozni pasky, rukavice, obuv, popruhy,
paspulky, pasy, batohy, emblémy a loga.

5. Zpracovani vyrobku
5.1 Strihani

Reflexni material 3M™ Scotchlite™ - 8910 Ize stfihat ruéné,
na padacich niizkach, nebo vysekavat (vySka sloupce max.
5cm).

Pozn.: PouZivejte jen nastroje s velmi ostrymi bfity a
stfihejte z reflexni strany.

5.2 Siti
Reflexni material 3M™ Scotchlite™ - 8910 Ize aplikovat
(naSivat) pfimo na l&tku. Nejlépe se hodi na latky z

kombinace polyester / bavina nebo polyamid / bavina mérné
hmotnosti 150 az 200 g/m2.

Tento reflexni material by se mél naSivat jehlou s
teflonovym™ povlakem se zaoblenou horni ¢asti, pomoci
polyesterové niti. Aby se minimalizovalo tfepeni okraju,
méla by se textilie pfisit na své misto prosivacim stehem
délky miniméalné 3 mm, se Svem vedenym alespoi 3 mm od
okraje reflexni latky.

Pozn.: pokud se pouzivaji dva €i vice kusu reflexni latky na
jediném povrchu nebo jako sada, mély by byt sladény, aby
se dosahlo stejného podani barev v dennim svétle.

Odchylky barevnosti zpusobené pfi vyrobé nového
retroreflexniho materialu nemaji vliv na vlastnosti tohoto
materialu, které pro retroreflexni materialy poZaduje

EN 471.

Teflon je obchodni znamka spole¢nosti DuPont

5.3 Sitotisk

Vzhledem ke konstrukci vyrobku je trvalého potisku na
sklenénych kulickach obtizné dosahnout.

Vybér tiskarské barvy bude zaviset na podminkéch
pouzivani vyrobku a jeho oSetfovani. UZivatel by mél danou
aplikaci vyzkou$et a vypracovat pokyny pro vhodny zpGsob
péce o hotovy vyrobek, ktery zajisti, Ze barva bude dobre
drZet. Adhezi barvy se doporucuje testovat na skute¢né
vyrobni sérii materialu 3M™ Scotchlite™ - 8910, a to jesté
pfed jeho pouzitim.

Neprusvitné sitotiskové barvy se budou jevit jako Cerné,
prihledné barvy budou snizovat jas pfi pozorovani v
odraZeném svétle pfi nizké intenzité osvétleni.

.....

"Pravidla pro potiskovani vyrobkl se sklenénymi
kulickami".

Dal3i informace si vyzadejte od mistniho z&stupce firmy 3M.

6. Manipulace a skladovani
6.1 Skladovani vyrobku

Viyrobek skladujte na chladném a suchém misté a
spotiebujte do 1 roku od pfijeti.

Nenacaté role by se mély skladovat v originélnich
kartonovych krabicich, nacaté by se mély vratit do pivodni
krabice nebo by se mély zavésit za jadro na vodorovnou ty¢
nebo trubku.

Narezané archy by se mély skladovat naplocho.

6.2 Bezpe€nostni zasady pro manipulaci a
skladovani

Agresivni chemikalie, napf. slou¢eniny siry nebo chléru, pot,
silné kyseliny nebo zasady, mohou naruSovat esteticky
vzhled stfibrného reflexniho materialu 3M™ Scotchlite™.
Pfi vystaveni nadmérnému teplu a vy$Si relativni vihkosti
nez 70% se mohou na téchto vyrobcich objevit skvrny, které
ale nenarusi retroreflexni vlastnosti materialu a
neznamenaji, ze vychozi vyrobek byl vadny.

Pokud se stfibrny reflexni material 3M™ Scotchlite™ -
pouziva v horkém nebo vihkém prostiedi, musi uzZivatel
postupovat opatrné. pfi pouzivani materialu, pfi jeho
skladovéni i pfepravé je tfeba udrZovat uréité podminky
prostfedi. Pracovni prostor je nutné chladit, snizovat v ném
vlhkost, a pfi manipulaci je nezbytné dodrzovat urcité
bezpecnostni zasady.
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Zasadni dllezitost ma nalezité uskladnéni.

Uzivatel informovany o konkrétni situaci, si mize od firmy
3M vyZadat dalSi pomoc.

7. Udrzba vyrobku

Pfirozenou vlastnosti reflexnich latek a folii je starnuti, které
zavisi na typu materialu, na podminkéach jeho pouzivani, na
prostfedi a na postupech udrzby.

Na retroreflexni vlastnosti vSech odrazivych materiall ma
vliv znecisténi. Kazdy druh Spiny, véetné kapalnych
chemikalii, tukd a podobnych latek, snizi jas znecisténého
mista.

7.1 Cisténi vyrobku

Casté oSetfovani reflexniho materialu a péce o négj zajisti
trvalou ucinnost vyrobku. Intervaly €isténi odévu budou
zaviset na stupni zneCisténi, ktery Ize pfedpokladat v daném
pracovnim prostredi.

Pfed pouzitim reflexniho materialu 3M™ Scotchlite™ -
8910 se musi uzivatel pfesvédcit o jeho vhodnosti k
zamyslenému zpUsobu oSetfovani.

Maximalni poCet oSetfovacich cykll s vyuZitim jednotlivych
metod péce o hotovy odév by se mél urcit formou zkousky.

Pri ¢iSténi se fidte smérnici SM™ Scotchlite™ - 8910.

O oSetfovani vyrobku se poradte s mistnim zastupcem
firmy 3M.

Ruéné se Cisti otfenim mékkou houbou nebo hadfikem
navih¢enym do roztoku neagresivniho praciho mydla.

Skvrny od tuku, mineralniho oleje a pod. oCistite mékkym
Cistym hadfikem namo&enym do lakového benzinu.
Nakonec otfete Cistou vodou.

Upozornéni:

Pouzivani jinych odstrarfiovacl skvrn, napfiklad
aromatickych rozpoustédel nebo oxidacéné - korozivnich
latek se nedoporucuje.

Prani / Cisténi v drsnéjSich podminkach nez jsou
doporucené podstatné zkrati zivotnost vyrobku.

7.2 Zvlastni pokyny pro ¢isténi

e Pii pouziti na odévy do desté se doporucuje pravidelné
odév oSetfovat fuorouhlikovymi pfipravky.

o Céakance od chemikalii by se mély odstrarfiovat mékkym
suchym hadfikem. Vycisténi odévu se doporucuje provést
ten samy den, kdy byl odév znecistén.

o Cakance od silnych kyselin nebo zasad by se mély
okamzité neutralizovat velkym mnoZstvim vody.

o Znecisténi toxickymi nebo jedovanymi latkami Ci
biologickymi necistotami bude vyZadovat zvlastni proces
dekontaminace.

o Pouziti silné zasaditych prostfedkd, vyrobku s vysokym
stupném pH, bélidel a pod. se nedoporuCuije.

o NepfesuSuijte. Teplota materidlu by pfi suSeni neméla
nikdy pfekrodit 70 °C.

7.3 Nevhodna udrzba

Reflexni material 3M™ Scotchlite™ - 8910 je vlastné
opticky systém. Pokud bude na textilii vrstva z materialu s
vysokym indexem lomu svétla, jako je napfiklad olej, do
znacné miry se tim zhorsi reflexni vlastnosti materialu.

e nevystavuijte vyrobek hrubému mechanickému
oSetfovani, napf. kartdCovani draténym kartdCem nebo
¢isténi smirkovym papirem;

e nepfipustte vytvofeni souvislého povlaku nebo nastfiku

oleje, konzervaénich vosk(, pigmentt nebo barev /
natérovych hmot;

e nepouzivejte prostfedky jako je sprej na kizi nebo krém
na boty.

7.4 Kontroly

Signalni odévy vysoké viditelnosti by se mély udrzovat v
dobrém stavu a pravidelné kontrolovat , zda nevykazuji
znamky poSkozeni nebo zhorSeni vlastnosti.

Pokud vyrobek prochazi ¢astymi cykly oSetfovani, je nutné
jej po kazdém vycisténi zkontrolovat. Vysledky kontrol by se
mély archivovat k budoucimu nahlédnuti.

Pokud se retroreflexni vlastnosti materialu snizi pod
R"=100 cd/Ix/m2, bude nutné uvaZzovat o vyméné vyrobku
(viz EN 471).

Rady v konkrétnich zaleZitostech si vyZadejte od mistniho
zastupce firmy 3M.



7.5 Likvidace vyrobku

Viyrobek Ize recyklovat pfipevnény na odév. Lze jej spalovat
v komeréni nebo primyslové spalovnég, pfipadné se da
uloZit na sanitérni (fizenou) sklddku. Pfed recyklaci je nutné
se ujistit, Ze technologie zamyslené recyklace je pro dany
material vhodna.

8. Zvlastni bezpeénostni informace

Mezni hodnoty viditelnosti viz Kapitola 3
"Vseobecné bezpec€nostni informace"

Na viditelnost mohou mit vliv rizné faktory pusobici v
daném prostredi, napf. ¢ara pfimé viditelnosti, dést, mlha,
kouf, prach a jiné pfekazky vidéni.

Rozpoznatelnost uzivatele (odévu) se mize také znaéné
snizit, kdyz bude reflexni material (Castecné) zakryty,
napfiklad jinymi osobnimi ochrannymi pomtickami nebo
piekaZkami v pracovni oblasti.

V téchto pfipadech si musi byt uzivatel védom pfislusnych
omezeni.

Jas materialu 3M™ Scofchlite™ - 8910 se muze také snizit
v prostfedi s extrémnimi klimatickymi podminkami.
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o Vysledky zkouSek ukazaly, Ze i za de$té ma retroreflexni
material 3M™ Scotchlite™ - 8910 lepsi vlastnosti, nez
jaké pozaduje EN 471. Po uschnuti materialu se jeho
puvodni jas obnovi.

¢ Miha, mZeni, kour a prach mohou svétlo elnich reflektorl
rozptylovat. Uzivatel si musi byt védom, ze detekéni
vzdalenost se plisobenim téchto vlivi velmi silné zkrati.

e Vizualni znecisténi (rozdily v kontrastech v zorném poli)
snizuji kontrast reflexniho materialu oproti pozadi a
ovliviiuji jeho viditelnost pfi nizkém osvétleni.

3M a Scotchline jsou obchodni znamky 3M
Prosime recyklujte.
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